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DOVAI, le 3 révrier 1972

ANALYSE DES CENDRE S
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Ceondres volanies en provenance de la Centrale de VITRY
Fehantillon unique & partir deo 3 déchantillons Tr I Tr 2 Tr 3
Leur Lettre 723 - [GE/CLY du I/I3/7X
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Perte au feu ' ; ' : : 7,1%
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Composition Centésimale des cendres

Silice 810, : ’ . 46,5
‘Alumine A1,0,. - | 1‘24’3
Sesquioxyde de fer Fe203 + Anhydride titanique Tio2 is.

Chaux Ca0 ' i 7,4
Magnésie MNgO ‘ 3,8
Oxyde de Potassium K0 | 2

Oxyde.de Sodium Na,0 | 0,8
Anhydride sulfurique SOg ... ‘ 1,6

Surface spécifique Blaine : 3.486 cm?/g
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SUEDIVISION DES CENDRES VOLANTES
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Cendres volantes en provenance de la Ceniralse de VITRY _
Echantillon umique &4 partir de 4 dchantillons repérés Ty, I-B-3-4

1y letiye 3384 ~JDH/LAY du 22 .4.76
r avis d'expdditiocns N° 5203 du 28.4.75 -
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COUPOSITION CENTESIMALE des CENDRES_
Silice 8102 51,1
Alumine Al 03 e ' : S _— 22,6
Sesyuioxyde de Fer Fezq3 + Anhydride Titanique Tiozw““‘ 12,9
Chaux Ca0 6,1°
Jagnésie MgO ; 3,8
xyde de Potassium 'KZO 2,2
Cxyde de Sodium Na,O0 ‘ : . . 0,7
Anhydride Sulfurique 803 0,8
I00,2
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